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MUSZAKI ADATLAP 04.01.09-HUN
BELTERI DEKORACIOS FALFESTEKEK

DECOR Acryicolor

Dekoracios bevonat beltéri falfeliiletekhez

1. Leiras, alkalmazas

A DECOR Acrylcolor polimer kétéanyagok vizes diszperzidjan alapuld dekoracios falfesték. Alkalmas elsésorban a
szilard, sima (simitott) illetve enyhén és egyenletesen érdes, repedésektdl, szerkezeti anomaliaktdl vagy egyéb hibaktol
mentes homlokzatfelliletek dekorativ védelmére, mint példaul a mar karbonatizalt — tébb mint egy éves — klasszikus
mészcement finomvakolatok vagy a legalabb egy honapos cement, vagy cementer@sitésii finomvakolatok, legalabb
két honapos vakolatlan beton homlokzatfellletek, szaler8sitésii cement és ahhoz hasonld homlokzati elemek,
homlokzattéglak, stb. Felhordasa lehetséges a régi jol tapadd akril, szilikatos és szilikonos festékrétegekre és az
enyhén érdes dekoracios vakolatokra is.

2. Kiszerelés, szinarnyalatok
0,75 I-es mianyag kanna:

e Silver (ezist)

e Gold (arany)

e Bronze (bronz)

3. Miiszaki adatok

slrlseég ~1,18
(kg/dm?3)
illékony szerves anyag tartalom (VOC) <979/l
(/1) EU VOC kovetelmény — A/l kategoéria
(2010.11.11.-t8l): <200
szaradasi id6 tapintasra szaraz ~3
T = +20 °C, leveg6 rel. paratart. = 65 % | tovabbi megmunkalasra ~6
(6ra) alkalmas
a megszaradt paraateresztd-  koefficiens <3000
filmréteg képesség )
tulajdonségal EN ISO 7783-2 Sd-érték (d =100 Hm) <0,30
(m) . osztaly (kdzepes paraatereszté-képesség)
vizfelvétel wz4 <0,14
EN 1062-3 I. osztaly (kbzepes vizfelvétel)
(kg/m?h©5)
tapadas standard mészcement vakolatra (1:1:6) | >0,6
EN 24624
(Mpa)
tapadas standard szdaraz allapot (pihentetés | >2,0
betonra elétt)
EN 1542 szaraz allapot (pihentetés | >3,0
(MPa) utan)
fényesség matt

f6 6sszetevék: akril k6téanyag, finom kalcitos alumoszilikatos téltéanyagok, titan-dioxid, celluléz siirité anyag, viz



4. A feliilet elokészitése

A felllet legyen szilard, szaraz és tiszta — gyengén tapado részektél, portdl, olaj- és zsirmaradvanyoktol és egyéb
szennyez8désekt6l mentes.

Normal kértilmények kozott (T = +20 °C, levegd rel. paratart. = 65 %) az Uj vakolatok és kiegyenlité anyagok szaradasi,
illetve érési ideje vastagsag milliméterenként legalabb 1 nap, a betonfellletek szaradasi ideje pedig legalabb egy
hénap. Felujité festés esetén a fellletrdl eltavolitjuk a régi gyengén tapado részeket, és a vizben gyorsan old6do
festékrétegeket, szort festékeket és egyéb dekorativ rétegeket. Elsésorban az er6sen szennyezett homlokzatfeliiletek
esetében, betonfellletek esetében, valamint a fali algaval és falpenésszel fertéz6tt homlokzatfellletek esetében
javasoljuk a forré viz- vagy g6zsugarral térténd mosast — az utdbbiak esetében a mosast kdvetden mindenképp
fert6tlenitstink.

A valami mddon sérilt homlokzatfeliletek esetleges javitasakor csak azokat az eljarasokat végezzik el, amelyek az
érdesség tekintetében viszonylag magas foku egyenletességet biztositanak. A felllet textdrabeli és szerkezetbeli
kilénbségeit nem lehet megsziintetni, gyakran a festést kdvetéen még lathatobba és még zavarébba valnak.

Mind az els6 festés mind a felujito festések el6tt kdtelezd az alapozd bevonat alkalmazasa. Javasoljuk a vizzel higitott
JUKOL Primer-t (JUKOL Primer : viz = 1 : 1), a vizzel higitott SILICONE Primer (SILICONE Primer : viz=1:1), a
vizzel higitott AKRIL Emulziét (AKRIL Emulzié : viz = 1 :1), vagy akar a vizzel higitott festéket (DECOR Acrylcolor : viz
=1:1), melyeket fest6- vagy kémiives ecsettel, hosszusz6rii teddy-hengerrel vagy textil festéhengerrel hordjuk fel, de
szorassal is felvihetjuk.

Normal kérdlmények kdzott (T = +20 °C, leveg® rel. paratart. = 65 %) a zaré festékréteg felvitelét az alapoz6 bevonat
felhordasa utan 6 éraval (AKRIL Emulzid, SILICONE Primer vagy DECOR Acrylcolor esetén) illetve 12 éraval (JUKOL
Primer esetén) kezdhetjiik meg.

Becsiilt, illetve atlagos anyagszikséglet (a fellilet nedvszivo-képességétdl és érdességétdl fliggden):

JUKOL Primer 90 — 100 ml/mZ
vagy
SILICONE Primer 90 — 100 ml/mZ
vagy
AKRIL Emulzié 90 — 100 g/m?
vagy
DECOR Acrylcolor 90 — 100 ml/m?

Az alapozékkal kapcsolatos miiszaki informaciokért kéjik olvassa el azok miiszaki adatlapjat.

Mindig hasznaljunk alapozé azoknal a falfelileteknél, amelyekre a DECOR Acrylcolor-t fogjuk felhordani. Az alapozast
mindig a megszaradt alaprétegre térténjen, melyet a DECOR Acrylcolor egy- vagy kétrétegi felhordasa kovet:

e A 3050-es szinarnyalatban, ha egy feliiletet az arany szin(i (Gold) festékkel szeretnénk festeni,

e Az 1494-es szinarnyalatban, ha egy fellletet az ezist szini (Silver) festékkel szeretnénk festeni,

e A2171-es szinarnyalatban, ha egy felliletet a bronz arnyalatu (Bronze) festékkel akarunk festeni.

5. A festék elkészitése

Hasznélat elétt a festéket csupan alaposan atkeverjik, amennyiben szikséges, a konzisztencianak megfelel6
technikaval és a felhordasi feltételeknek megfeleléen vizzel higitijuk maximum 5 %-ig. FIGYELEM! A festék
fed6képessége a higitassal cstkken!

A zardfeliilet (pontosabban: minden olyan felllet, amelyet ugyanazzal a szinarnyalattal festlink) atfestéséhez
szlkséges festéket egy megfeleléen nagyméretli edényben kiegyenlitjiik. Az olyan nagy felliletek esetén, amikor ezzel
a modszerrel technikailag nem megoldhaté az egy réteghez sziikséges festékmennyiség, a kiegyenlitésre hasznalt
edényben el6szor 6sszekeveriink legalabb haromkannanyi festéket. Amikor az igy elkészitett festék egyharmadat
elhaszndljuk, egy Ujabb festéket dntiink az edénybe, és jol dsszekeverjuk a tébbivel stb. Az ugyanabbdl a gyartasi
sarzsbdl szarmazo fehér festékeket, amelyeket nem higitottunk, nem sziikséges kiegyenliteni.

A festék barminemi ,javitasa” (szinez6anyagok hozzaadasa, higitas, stb.) festés kdzben tilos. Az egyes fellletek
lefestéséhez szikséges festékmennyiséget a felliletek mérete és az atlagos anyagszikséglet alapjan szamitjuk ki, ill.
becslljik meg, specialis esetben pedig egy megfeleld nagysagu tesztfellileten torténé méréssel hatarozzuk meg az
anyagszukségletet.

6. A festék felhordasa

A festéket két (kivételes esetben harom) rétegben hordjuk fel hosszu sz6rii vagy textil festéhengerrel (a szérok illetve
a szalak hossza [LengthOfRollerThread]; hasznalhaté természetes vagy miszérme, illetve kiilénbdzé szintetikus
szélakbol készult is — [RollerMaterial]), vagy diszperzios falfestékek felhorddsara alkalmas festSecsettel vagy




szorassal.

A festék hengerrel torténd felhordasakor hasznaljunk megfelel6 lehuzé racsot. A masodik, illetve harmadik réteg
felhordasat csak akkor kezdjik meg, ha az el6z6 réteg mar teljesen megszaradt — normal kérilmények kézott (T = +20
°C, relativ paratartalom = 65%) altalaban 6 6ra (alacsonyabb hémérséklet és magas relativ paratartalom esetén ez az
idétartam lényegesen meghosszabbodhat!).

A falfellletre a festék felhordhatd szorassal is kiilonféle tipusu hagyomanyos magasnyomasu és modern alacsony
nyomasu szorogépekkel ("kilsé" vagy "belsé levegbkeverésiivel"), valamint tdbbféle gyartd "airless" (levegé nélkiili)
szorogépeivel. A megfelelé atmérdji dizni fejek (szord fuvokak) kivalasztasat és az izemi nyomas beallitasat illetéen
mindig kovesslk a gépgyartd utasitasait. Az egyes falfeliileteket a fal egyik szélétél a masikig megszakitas nélkdl
fesslk. A standard hosszuszdrii festéhengerrel vagy szoropisztollyal nem hozzéaférhetd fellileteket (belsd és kilsé
sarkok, vajatok, szlk spalettak, stb.) megfelel6 ecsettel vagy az adott feltételeknek megfeleld kisebb festéhengerrel
mindig elére dolgozzuk ki.

Afestés csak normal mikroklimatikus kérilmények mellett végezhetd (T = +20 °C, relativ paratartalom = 65 %) a frissen
festett felliletek csapadékkal szembeni ellenallé képessége (festék lemosddasa) legkésébb 24 éran belil kialakul.

Becsililt, illetve atlagos anyagsziikséglet kétrétegli felhordas esetén (a fellilet nedvszivo-képessegétdl és érdességétdl fliggben):
DECOR Acrylcolor 180 — 210 ml/m?

A szerszamokat a hasznalatot kbvet6en azonnal mossuk le alaposan vizzel. A megszaradt festék maradvanyok nem
tavolithatoak el.

7. Munkavédelem

A termék helyes kezelésével, az egyéni véddeszkdzok hasznalataval, a hulladékkezeléssel, az eszkdzok tisztitasaval,
az elsésegély-nyuijtasi intézkedésekkel, figyelmeztetd jelzésekkel és figyelmezteté H és P mondataival, a veszélyt
meghatarozo piktogramokkal és barcakkal, a veszélyességi nyilatkozatokkal és a biztonsagi el6irdsokkal kapcsolatos
tovabbi utasitdsokat a termék biztonsagi adatlapjaban talalhat, amelyet megtalal a JUB weboldalan, vagy elkérheti azt
kdzvetlenll gyartétol, vagy a termék forgalmazéjatol.

Tartsuk be az épitSipari és fest6-mazolé munkalatok altalanos biztonsagi utasitasait és el6irasait!

8. A festett feliiletek karbantartasa és feldjitasa

A festett homlokzati fellletek kilondsebb karbantartast nem igényelnek. A nem ratapadt port és egyéb nem tapadoé
szennyez&déseket leseperhetjiik, leporszivozhatjuk vagy lemoshatjuk vizzel. A ratapadt port és a makacsabb foltokat
altalanos haztartasi tisztitdszeroldatba martott nedves ruhaval vagy szivaccsal torténé enyhe dérzsoéléssel, majd a
felulet tiszta vizzel torténd lemosasaval tavolitjuk el.

Azokon a feluleteken, amelyekrél a szennyezddéseket vagy foltokat a fent feltlintetett médon nem tudjuk eltavolitani,
alkalmazzunk felujito festést, mely Ujabb festék felhordast jelenti két rétegben, a »Festék felhordasa« fejezetben leirtak
szerint. A megfeleld alapozé bevonat kotelezd, ezt csak akkor mellézhetjlik, ha a legutdbbi festés 6ta még nem telt el
két év.

9. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatésag

Tarolas Iés s;éllités j—5 °C és +’25 °C kozotti hdmérsékleten; kdzvetlen napfénytdl védve, gyermekek elél elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!

Eredeti, zart és sértetlen csomagolas esetén a felhasznalhatésag: legalabb 18 hénap.

10. Minéségellenérzés

A termék mindségi jellemzéit a belsé termelési specifikacié és a helyi, eurdpai és egyéb szabvanyok hatarozzak meg.
A meghatarozott, illetve eldirt mindségi szintnek valdé megfelelést a JUB &ltal mar évekkel korabban bevezetett atfogd
min&ségbiztositasi és minbéségellendrzési rendszer, az ISO 9001 biztositja, amely magaban foglalja a napi
mindségellendrzést sajat laboratériumunkban, valamint mas, hazai és kuilféldi fliggetlen szakmai intézményekben, mint
példaul esetenként a ljubljanai Epitéintézetben. a stuttgarti Forschungsinstitut fir Pigmente und Lacke in Stuttgart-nal
és mas fliggetlen szakértdi intézményeknél Szlovéniaban. A termék eldallitasa soran szigordan betartjuk a szlovén és
az europai kornyezetvédelmi, valamint a munkaegészségugyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001,
OHSAS 18001 tanusitvanyokkal igazolunk.

11. Egyéb informaciok

A prospektusban feltlintetett mliszaki utmutatét tapasztalataink alapjan allitottuk 6ssze azzal a céllal, hogy a termék
felhasznalasaval optimalis eredményt érjink el. A rossz termékvalasztasbdl, helytelen felhasznalasbol vagy rossz



min&ségli munkavégzésbdl szarmazo karokért nem vallalunk felelésséget.

A szinarnyalat eltérhet a szinkartyan lev6tdl vagy a mintatol, a AE2000 egyiittes szinbeli kiildnbség — az ISO 7724/1-
3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapjan —a JUB FF (Favourite Feelings) szinkartya arnyalatai esetén maximum
1,5, illetve az NCS és RAL szinkartyak esetén 2,5 lehet. Ellen6rzéskor a tesztfellletre felvitt, megszaradt festék és az
ellendrzés targyat képezd arnyalat TRC JUB d.o.o.-nal 6rzétt standardja a mérvadé. A tdbbi szinkartya alapjan készitett
festék a JUB-nal rendelkezésre allé bazisok és szinezd pasztak legjobban hasonlité valtozata, ezért ebben az esetben
a kivant arnyalattol vald egylttes szinbeli eltérés az elébbiekben feltlintetett garantalt értéknél nagyobb is lehet. Anem
megfelel6 munkakorilmények kozotti munkavégzés, a festék miszaki adatlap utasitasaitol eltéré elkészitése, a
kiegyenlités szabalyainak figyelmen kiviil hagyasa, a nem megfeleléen el6készitett, tilsagosan nedvszivod vagy tul
alacsony nedvszivo képességil, jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég szaraz fellletre valo felhordas
miatti szinarnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamacié targyat.

A homlokzatfellletek, f6leg a homlokzati hGszigetel§ rendszerek zaroérétegeinek festésére a 25 feletti fényességi
értékkel (Y) rendelkezd festékeket ajanljuk. A sététebb vagy intenzivebb tonusu festékek szélséséges korilmények
kozott kevésbé tartosak, a csapadékviz okozta kimosddassal szemben kevésbé ellenalldak és hajlamosabbak a
krétasodasra. Ebbdl az okbodl az er6sebben igénybevett homlokzati fellileteken keletkezd, gyorsabb fakulas formajaban
megjelend valtozasokra vonatkozo reklamaciot nem fogadunk el. Ezért az ilyen festékek alkalmazasa és a megmunkalt
feliletek karbantartasa tekintetében minden egyes konkrét esetben kérjen segitséget szakembereinktdl. Az ebbdl a
szempontbdl kényes szinarnyalatok listdja megtalalhatdé a JUMIX szinez6-allomasokkal rendelkezd Uzletekben,
valamint értékesitési és miszaki-informacids szolgalatunknal.

Ez a miszaki adatlap kiegésziti és felvaltia az 6sszes korabbi kiadast, az esetleges késd6bbi valtoztatasok és
kiegészitések jogat fenntartjuk.

A kiadas jele és datuma: TRC-090/18 ¢ad, 2018. december 21.

JUB Kft. ]
Sagi u. 218. f %
9500 Cellddmolk s I

I

Magyarorszag
T: +36 23 511 240 ISO9001 Q-159 = l:iNet &
E: info@jub.hu ISO 14001 E-034
www.jub.hu ISO 50001 En-024
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A termék 1ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2004,
és OHSAS 18001: 2015 tanusitvannyal rendelkezé gyarban kerul eléallitasra.



